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10.1 Kapsam 

Bu bölüm, inşaat işlerinde kullanılan sularla ilgili esasları kapsar. 

10.2 Tanım 

Su: İçme ve kullanma amacıyla, doğal haliyle veya arıtıldıktan sonra standardına 

uygun özellikleri sağlayan akarsu, göl, baraj, pınar ve yer altı sularıdır. 

İnşaat işlerinin su ihtiyacının içme suyu şebekesinden sağlanamadığı yerlerde, 

Standardında beton  karma  suyu  olarak kullanılabilmesine  müsaade  edilmiş ve bu  

şartnamede  aksine  şart 

bulunmayan      sular      da      analizlerle      kalite      tespiti      yaptırılarak      uygunluğu      anlaĢıldıktan      

sonra kullanılabilir. 

10.3 Uygulama Esasları 

10.3.1 Beton ve harç imalatlarında kullanılan karma suyu ile kum, çakıl gibi 

malzemelerin 

yıkanmasında ve yapılmıĢ imalatların sulanarak kür yapmasının sağlanmasında kullanılan su; 

temiz 

ve berrak olacak, kil, çamur, yağ, lağım suyu, alkali ve asitleri ihtiva etmeyecektir. 

10.3.2 Ġçme suyu Ģebeke alanı dahilindeki inĢaat iĢlerinin su ihtiyacı bu Ģebekeden 

karĢılanacaktır. Bu sularda uygunluk tespitine gerek yoktur. KarĢılanamaması halinde 

uygunluk 

analizleri ilgili standardlarına göre yaptırılarak karbonik asit, mangan bileĢikleri, amonyum 

tuzları, 

serbest klor, yağlar, organik maddeler ve endüstri atıkları bulunmayacak, PH değeri 7‘den 

küçük 

olmayacak ve diğer uygunluk Ģartlarını da sağlayacaktır. Litresinde en çok çözünmüĢ olarak 15 

gram 

ve yüzer olarak 2 gram madeni tuz, en çok 2 gram sülfat (SO4) bulunabilir. 

Beton imalatlarında deniz, bataklık, deri, boya, galvaniz, kok ve endüstri imalat suları 

ve bunlarla karıĢan sular kullanılamaz. 

10.3.3 Uygunluk Kriteri 

Yapı iĢlerinde kullanılacak suların uygunluğu; ilgili standardlarında verilmiĢ kriterlere 

ve bu Ģartnamedeki sınırlamalara göre değerlendirilecektir. 

10.4 Ġlgili Standardlar 

TS 266 (Nisan 2005) Sular - Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular 

TS 500 (ġubat 2000) Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları 

TS EN 1008 (Nisan 2003) Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve Beton 

Endüstrisindeki ĠĢlemlerden Geri Kazanılan Su Dahil, 

Suyun, Beton Karma Suyu Olarak Uygunluğunun 

Tayini Kuralları 

TS 1247 (Mart 1984) Beton Yapımı, Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava 

KoĢullarında) 

TS EN 206-1 (Nisan 2002) Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, Ġmalat ve Uygunluk 


